








Energy Saving Labeling program(Japan)/日本节能标识







HR4040/CPSIA
（US 美国）

CPSC-CH-E1003-
09

surface coating
表面涂层

90 ppm

CPSC-CH-E1002-
08

substrate
基材

100 ppm

16 CFR 1303/ASTM F963
（US 美国）

CPSC-CH-E1003-
09

coating
涂层

90 ppm

Prop 65
(Califonia 65 加州 65 法案）

/
toy/child use
玩具/儿童产品

limit request depends on different prop 65 case

/
other products

其它产品
limit request depends on different prop 65 case

AB 1681/AB 2901
CPSC-CH-E1001-

08
jewelry
珠宝类

100 ppm

SB 2860

CPSC-CH-E1003-
09，CPSC-CH-

E1002-08，
CPSC-CH-E1003-

09

child use 
儿童产品

40 ppm

Children's jewelry regulations
SOR/2018-168

(Canada 加拿大）

CPSC-CH-E1002-
08

Children's jewelry for children 
under 15 years old
15岁以下儿童首饰

90 ppm

REACH Annex 17, item 63
(Europe 欧洲）

EPA 3050B
所有产品（除了符合ROHS和玩具

标准的产品）
500 ppm

Commission’s final phthalates rule (16 
CFR part 1307) effected on April 25, 2018 

(Prohibition of children’s toys and 
childcare articles containing specified 

Phthalates)

CPSC-CH-C1001-
09.3

Polymeric material
聚合材料

Dibutyl phthalate (DBP),Benzylbutyl phthalate (BBP), Di 
(2-ethyl hexyl)- phthalate (DEHP),Diisononyl phthalate 

(DINP),Diisobutyl phthalate (DIBP),Di-n-pentyl 
Phthalate (DPENP),

Di-n-hexyl Phthalate (DnHP/DHEXP),Dicyclohexyl 
Phthalate (DCHP)<0.1% individual

AB 1108
(California)

CPSC-CH-C1001-
09.3

child use 
儿童产品

DEHP,DBP,BBP,DINP,DIDP,DnOP ＜0.1%individual

Prop 65
(Califonia 65 加州 65 法案）

CPSC-CH-C1001-
09.3

Polymeric material
聚合材料

DEHP,DBP,BBP,,DIDP,DnOP ＜0.1% (limit request 
depends on different prop 65 case)

Canada Consumer Product Safety Act
SOR/2010-298

(Canada 加拿大）

CPSC-CH-C1001-
09.3

child use 
儿童产品

DEHP,DBP,BBP ＜0.1%individual
DINP,DIDP,DnOP ＜0.1%individual

REACH附录17 2005/84/EC
(Europe 欧洲）

EN 14372
plastics and other synthetic 

meterials
塑料及其它合成材料

Sum of DEHP,DBP,BBP,DIBP<0.1% 
Sum of DINP,DIDP,DNOP<0.1%

Prop 65/BS 929
(Califonia 65 加州 65 法案）

EPA 3050B
/EPA3052

Jewelry 
饰品 (limit request depends on different prop 65 case)

限量要求根据不同加州65

Test Item
测试内容

Derictive/Regulation 
法令法规

Test Method                    
测试方式

Test Scope
适用范围

Limit Request
限量要求

Lead/ Pb content
(铅含量）

Phthalates
邻苯二甲酸盐

3P：DEHP,DBP,BBP
6P:DINP,DIDP,DnOP,DEHP,

DBP,BBP
5P:BBP,DBP,DEHP,DIDP,Dn

HP

Cadmium/Cd
镉含量

Formaldehyde
甲醛

案例号而不同other products
其它产品

Public Act 10-113
(Connectlcut 康涅狄格州）

EPA 3050B
/EPA3052

jewelry for child
儿童饰品

75ppm
Public Act 96-1379/ASTM F963

(Illinois 伊利诺斯州）
SF 2510/ASTM F963

(Minnesota  明尼苏达州）
75ppm soluble溶出

REACH Annex 17
(Europe 欧洲）

EPA 3050B
jewellery / polymer

饰品/聚合物
100 ppm

EN 1122
paint
油漆

ND or 100ppm (only for paints with a zinc content 
exceeding 10% by weight of the paint)

Prop 65
(Califonia 65 加州 65 法案）

ISO 14184-1
Textile

(纺织品）

ISO 17226
Leather
(皮革）

Oeko-Tex 100/Law 112
ISO 14184/
ISO 17226

(Europe 欧洲)

baby
婴儿产品

Direct contact with skin
直接接触皮肤

75 ppm

Indirect contact with skin
非直接接触皮肤

300 ppm

Decoration material
装饰材料

300 ppm

GB 18401
（中国）

GB/T 2921

baby
婴儿产品

20 ppm(A类）

Direct contact with skin
直接接触皮肤

75 ppm(A类）

Indirect contact with skin
非直接接触皮肤

300 ppm(A类）

20 ppm Products for age under 3
  75ppm Products for age 3 or above

(The limit is referenced to the
formaldehyde requirement as

stated in the Country of
N.D (according to "Japanese Law 112"test method with an 

absorbance unit less than 0.05 resp.＜16 mg/kg )



Test Item

测试内容

Derictive/Regulation

法令法规

Test Method

测试方式

Test Scope

适用范围

Limit Request

限量要求

EN 1811/EN

12472

Rear component and human

body piercing

后组件和人体穿环类

<0.35 µg/cm2/week

EN 1811/EN

12472

Other long-term and direct

skin contact components

其它长期和直接与皮肤接触的组

件

<0.88 µg/cm2/week

EN 16128
spectacle frames and

sunglasses 镜框和太阳眼镜
＜ 0.5 μg /cm

2
/week

REACH SVHC

欧盟化学品管理条例

高度关注物

1907/2006/EC

(Europe 欧洲)
/

goods for EU market

所有出口欧洲商品
＜ 0.1%

Package Material

包装材料毒性测试
2013/2/EU (Europe 欧洲)

TPCH/CONEG (US 美国）

IEC 62321/EPA

3052/EPA 3050B

Package Material

包装材料
Sum of Pb+ Cd+ Hg+ CrVI<100ppm

PAHs

(Polyaromatic Aromatic

hydrocarbons )

多环芳香烃 18 项

AfPS GS 2014:01 PAK

(Germany 德国）

AfPS GS 2014:01

PAK

plastics and other synthetic

meterials

（塑料及其它合成材料）

limit request reference to AfPS GS 2014:01 PAK

GB 18401（中国） GB/T 17592 和

GB/T 23344
20ppm

REACH/Oeko/LFGB

(Europe 欧洲）

EN 14362-1:

2012 and EN

14362-3: 2012

General:30ppm

Oko: 20ppm

 Allergenic Disperse Dyes

致敏性分散染料

Carcinogen Dyes 致癌染料

REACH XVII/LFGB/LGA-KOH
DIN 53313/LFGB

§64/ ISO 17070

wood/Textile/leather

木材/纺织品/皮革

REACH XVII（91/173/EEC）：0.1% by mass

LFGB:0.15ppm

Oeko
GB/T 18414.1/

ISO 17070

Textile/leather

纺织品/皮革

I类：0.05ppm  II类：0.5ppm

III类：0.5ppm  IV类：0.5ppm (of each PCP&TeCP)

Chromium VI

六价铬含量
Oeko/EN 420/REACH XVII/RoHS

DIN 53314/ISO

17075/IEC 62321

pigment and dyes/leather

含铬的颜料和染料/皮革

REACH XVII/Oeko: in leather 3.0ppm

BS EN 420:3ppm

RoHS: 1000ppm(0.1%）

Dimethyl Fumarate/DMFu

富马酸二甲酯

2009/251/EC

REACH XVII

EPA

3540C/EPA3550

C

Textile/leather

纺织品/皮革
0.1 ppm

substance 市场上销售及使用的

物质

semi-finished products or

articles 半成品/成品

textiles or other coated

material 纺织/ 有涂层的材料

all products classes
OEKO:Product class I to IV: < 1.0 µg/m² (PFOA)

< 1.0 µg/m² in all product classes (PFOS)

 Flame Retardants

阻燃剂

PBB,PBDE,TEPA,TDBPP,

HBCDD,TCEP,TRIS

REACH Annex VXII/RoHS

EPA

3540C/EPA3550

C

Textile product contacted with

skin

接触皮肤的纺织品

TCEP,TCPP,TDCPP＜5ppm

PBB,PBDE＜1000ppm

TRIS,TEPA: Not used

NP (Nonylphenol) 壬基酚

NPEO(NonylphenolEthoxyl

ates壬基酚聚氧乙烯醚

REACH Annex VXII

EPA

3540C/EPA3550

C

Textile

纺织品
＜ 0.1% individual

Organotin

有机锡
REACH Annex VXII//Oeko ISO 17353

Leather, Fabric, Plastic

皮革，布料，塑料

Oeko:

Baby products:

TBT and TPhT: 0.5 mg/kg

DBT and DOT: 1.0 mg/kg

Products in contact with skin:

TBT and TPhT: 1.0 mg/kg

DBT and DOT: 2.0 mg/kg

REACH Annex VXII:DOT TBT TPT DBT＜ 0.1% individual

Halogen（ F,Cl,Br,I)

卤素(氟，氯，溴，碘）

IEC 61249-2-21

(Europe 欧洲）
EN 14582

Solid, pasty, liquid, powder，

circuit board

固体，膏体，液体，粉末，电路

板

Cl< 900 ppm;Br< 900 ppm;Halogen total< 1500ppm

Cd:100ppm;  (Pb,Hg,Cr(VI)，PBBs,PBDEs)：1000ppm

each

   Cd:100ppm; (Cd,Pb,Hg,Cr(VI)，

PBBs,PBDEs,DIBP,DBP,BBP,DEHP):1000ppm each

Since July 4th, 2020, it shall not be used for production

or enter the market when the content of PFOA and its

salts in the articles or mixtures is ≥25ppb, and the

single or total content of PFOA-related substances is ≥

1000ppb.

REACH法案1907/2006/EC附录XVII

Nickel Release

镍释放

(Europe 欧洲)

Textile

纺织品

AZO

偶氮

Oeko Textile

纺织品
50 ppm(ND)

DIN 54231/

GB/T 20383

RoHS
RoHS Directive 2011/65/EU and its

amendment (EU) No.2015/863

eletcrical product material

电子电器产品材料

PCP/TeCP

五氯苯酚/四氯苯酚

PFOS/PFOA

全氟辛烷磺酸/全氟辛酸
REACH XVII /Oeko

EPA 3540C/EPA

8321B

IEC62321/EN

14372



墨西哥
Mexico

NRCan







国家
Country

标志/证书
Mark/Certificate

自愿/强制
Voluntary/Mandatory

要求
Requirement



国家
Country

标志/证书
Mark/Certificate

自愿/强制
Voluntary/Mandatory

要求
Requirement



国家
Country

标志/证书
Mark/Certificate

自愿/强制
Voluntary/Mandatory

要求
Requirement
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